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Uzupełnienie muru z pustaków

gazobetonowych gr. 24 cm,

murowanych na obetonowanym

nadprożu stalowym

2x   NP100

L=2,20m
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Kolejność czynności przy osadzaniu belek

nadprożowych :

 wykuć bruzdy powiększone o 8÷10 cm w celu

umożliwienia wypełnienia betonem/zaprawą

 po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu

jej wodą ułożyć na obydwu końcach bruzdy

warstwę betonu C12/15 lub zaprawy

cementowej 1:3, minimum marki 80, grubości

8÷10 cm, a następnie osadzić belki stalowe,

które czasowo należy  zamocować drewnianymi

lub stalowymi klinami

 przestrzeń wokół końców belek wypełnić

twardoplastyczną zaprawą cementową

 po związaniu betonu/zaprawy, belki skręcić ze

sobą śrubami M12 co ok. 50 cm

 stopki belek owinąć siatką Rabitza i obetonować

 na belkach można rozpocząć murowanie ściany

z pustaków


