
warstwa próba rodzaj gruntu rodzaj gruntu wałeczki [liczba]wn [%] wp [%] wL [%] Ip IL IC
PN-86 

/B02480

PN-EN ISO 

14688 1

gęstość 

objętościowa 

strata prażenia 

Iż

o1_3,0 T Or 1,09 [g/cm3] 213,2%

o2_4,0 T Or 1,18 [g/cm3] 220,6%

Badania wykonał: mgr Paweł Wesołowski

ZAŁACZNIK 8

ZESTAWIENIE GRANIC KONSYSTENCJI I WILGOTNOŚCI NATURALNEJ

II


