ZALACZNIK 6.1
Lokalizacja: Lubraniec, powiat wloctawski
Obiekt: projektowana przebudowa mostu
Nr otworu: o1, Glebokos¢: 4,0m

Na Sicie Waga Zawartos¢ procentowa Zawarto$¢ skumulowana
8 0 0 0

4 1 0,65 0,65

2 1,1 0,71 1,36

1 2,6 1,68 3,04

0,5 4,8 3,11 6,15

0,25 44 28,48 34,63

0,1 70,9 45,89 80,52

0,063 16 10,36 90,87

Pozostatos¢ 14,1 9,13 100
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) Srednica zastepocza ziarna — d
Srednica zastepcza d mm:
d10 : 0,066335 [mm]

d20 : 0,101688 [mm] Piasek d’; obny

d50: 0,196319 [mm] (Pd)

d60 : 0,230051 [mm]

U: 3,468020 Piasek drobny
(FSa)**

Wspotczynnik filtracji k10:
USBSC k10 : 0,00001875 [m/s] * PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1



