ZALACZNIK 6.3
Lokalizacja: Lubraniec, powiat wloctawski
Obiekt: projektowana przebudowa mostu
Nr otworu: o1, Giebokos¢: 10,5m

Na Sicie Waga Zawartos¢ procentowa Zawarto$¢ skumulowana
8 0 0 0
4 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
0,5 0 0 0
0,25 1 0,85 0,85
0,1 46 38,98 39,83
0,063 55,2 46,78 86,61
Pozostatos¢ 15,8 13,39 100
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) Srednica zastepocza ziarna — d
Srednica zastepcza d mm:
d10: 0,059477 [mm] .
d20 : 0,068830 [mm] Piasek d”*"b”y
d50 : 0,091426 [mm] (Pd)
d60 : 0,099846 [mm]
U: 1,678753 Piasek drobny
(FSa)**

Wspotczynnik filtracji k10:
USBSC k10 : 0,00000764 [m/s] * PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1



